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Аннотация. Исследована ответная реакция ткани на имплантацию 

нити "Русар-С", шелка и лавсана при руменотомии телят. Установлено 

значительное преимущество нити "Русар-С" по сравнению с другим нерас-

сасывающимся шовным материалом, особенно при наложении модифици-

рованного автором однорядного кишечного шва по Шмидену. 
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В последние годы хирургическая патология становится все более ак-

туальной в ветеринарной медицине. Далеко не все нарушения, в том числе 

связанные с патологиями желудочно-кишечного тракта, удается устранить 

консервативным путем [1, 2]. Реакция на хирургические вмешательства в 

большой степени обусловлена состоянием иммунной системы животных и 

наличием хронических инфекционных заболеваний [3, 6, 8, 10]. Для оцен-

ки биосовместимости имплантируемых материалов используются различ-

ные методы и подходы: ультрамикроскопические, биотехнологические и 

другие [7, 9, 11]. Однако наиболее экономически целесообразными и дос-

таточно информативными считаются гистологические исследования [4, 5]. 

Целю наших исследований явился сравнительный анализ морфоло-

гической динамики операционной раны телят при руминотомии с исполь-

зованием не рассасывающегося шовного материала. 

Материал и методы. Экспериментальные клинические исследова-

ния были проведены на телятах (n=21), подобранных по принципу парных 

аналогов и разделенных на 3 группы. У животных первой группы операци-

онную рану ушивали нитью «Русар-С», второй – лавсаном и третей - шел-

ком. Материал для гистологических и гистохимических исследований от-

бирали в процессе руменотомии и на 10 – 20 - 30-е сутки после операции. 

Материал фиксировали в жидкости Карнуа и 10%-ном растворе формали-

на. После проводки в спиртах возрастающей крепости, по общепринятой 

методике, материал выдерживали в целлоидин – касторовом масле и зали-

вали в блоки из парафина. Из получившихся блоков готовили срезы тол-

щиной 7 мкм, которые окрашивали для изучения общей картины гематок-

силин-эозином. Фибрин выявляли методом окраски по Шуенинову, поли-

сахариды – ШИК-реакцией, железо – окраской по Перлсу, гликозаминог-

ликаны – альциановым синим и по Хейлу, соединительную ткань – окра-

ской пикрофуксином по Ван-Гизону. Дифференцировку клеточных эле-

ментов выявляли окраской азур П-эозином. 



 

3 

Результаты исследований. Ушитые нитью «Русар-С» операцион-

ные раны кожи, мышцы, фасции и брюшины заживали по первичному на-

тяжению с образованием узкого фиброзного рубца, едва заметного на 

внешнем фоне. После наложения на аналогичные ткани лавсана и шелка, у 

17% и 25% животных, соответственно, процесс регенерации шел по вто-

ричному натяжению.  

При использовании шелковой нити, между брюшиной и стенкой 

рубца отмечался выраженный спаечный процесс. В ряде случаев спаечные 

процессы сопровождались гнойными лигатурными свищами вдоль шелко-

вой нити. Реже подобная реакция отмечалась при использовании лавсано-

вой нити. 

Гистологические исследования выявили, что на 10-е сутки после 

операции в области двухэтажного шва выполненного нитью «Русар-С», 

воспалительный инфильтрат с выраженным разрастанием соединительнот-

канных элементов занимал относительно небольшую площадь, в отличие 

от образцов, выполненных лавсановой и особенно шелковой лигатурой. На 

20-ый день после наложения двухэтажных швов лавсаном была отмечена 

полная регенерация дефекта слизистой оболочки. К 30-м суткам после 

операции в области данного шва наблюдалось значительное напластование 

фибрина и образование спаек между брюшиной и серозной оболочкой 

рубца. После использования шелка инвагинат над восстановленной слизи-

стой оболочкой был наиболее выражен. 

При наложении однорядного серозно-мышечно-подслизистого шва 

Шмидена с использованием нити "Русар-С", на 20-е сутки после операции 

отмечались напластование тонкого слоя фибрина на серозной оболочке 

рубца и полная эпителизация рубца слизистой оболочки. У основной мас-

сы эпителиоцитов отмечалось равномерное распределение гликогена. Не-

большое количество гликозаминогликанов выявлялось лишь в интактной 

стенке рубца. Наряду с выраженными репаративными процессами к 20-му 

дню после операции в области однорядного шва, выполненного шелком, 
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изредка фиксированлии наличие микроабсцессов. К 30-м суткам у всех 

животных с аналогичным швом были хорошо развиты репаративные про-

цессы. В тоже время при наложении швов шелком на раны рубца, было 

отмечено хроническое пролиферативное воспаление, выражающиеся в 

размножении гистиоцитов, плазматических клеток и гигантских клеток. 

Заключение. На основании проведенных гистологических исследо-

ваний по оценке разных видов не рассасывающихся шовных материалов 

при руминотомии, наиболее физиологичной оказалась нить "Русар-С", 

применение которой обусловило более благоприятное течение репаратив-

ных процессов в послеоперационный период. Однорядный шов незначи-

тельно нарушал кровоснабжение и иннервацию в области операционной 

раны, создавая тем самым благоприятные условия для репаративных про-

цессов. При наложении двухрядного шва лавсаном и особенно шелком 

формировался грубый соединительно-тканный рубец, регенеративный 

процесс сопровождался образованием обширных спаек раны рубца с при-

стеночной брюшиной и сальником, следствием чего являлась деформация 

стенки рубца в послеоперационный период. При использовании нити "Ру-

сар-С" спайки отсутствовали. 
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